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La technique de Jet grouting se déroule en quatre phases :

1. Forage d'un tube a diamétre réduit ( 89 mm) sous injection d’eau ou coulis de ciment
2.Une fois la profondeur atteinte, on stoppe le forage

3. Phase de Jet:

Cette phase consiste en une remontée controlée et lente durant laquelle on injecte un ou
plusieurs fluides dans le sol a haute pression. Par rotation du tube, une colonne de “grout”, un
mélange de coulis de ciment et du sol, est formée dans le sol.

4. Une fois que la colonne atteint la hauteur désirée, on arréte le Jet et on remonte le tube.
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